
T350, Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas, Laboratoriot

Liite 1, Akkreditoitu pätevyysalue 

Päätöksen numero: T350/M06/2026 

Akkreditoinnin vaatimusstandardi: SFS-EN ISO/IEC 17025:2017  

Akkreditointialue: Testauslaboratoriot 

Päätöspvm: 12.2.2026 

Päätöksen viimeinen voimassaolopvm: 15.1.2029

1/6FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA)

T350, Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas, Laboratoriot

Toimipisteet

Toimipisteen nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Toimipisteen

lyhenne

Outokumpu Stainless Oy,

Tornion tehdas,

Laboratoriot

Terästie 1 95490 Tornio Suomi Tornio
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2/6FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA)

Akkreditoitu pätevyysalue

Materiaali- ja tuotetestaus/Kemia/ICP-menetelmät

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Ferrokromi Al, Co, Mg, Mn, Ni, P, Si, Ti, V, pitoisuus EN ISO 11885:2007, muunneltu Tornio

Materiaali- ja tuotetestaus/Kemia/Muut menetelmät

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Ferrokromi Al, Co, Mg, Mn, Ni, P, Si, Ti, V, Fe, Cr ISO 12677:2011 Tornio

Materiaali- ja tuotetestaus/Kemia/Spektrofotometriset menetelmät

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Ferrokromi Si, pitoisuus ISO 4829-1:2018 Tornio

Materiaali- ja tuotetestaus/Kemia/Titrimetriset menetelmät

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Ferrokromi Cr, pitoisuus ASTM E342-11, muunneltu Tornio

Metallisten materiaalien ja metallituotteiden testaus/Metallien analytiikka

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Ruostumaton teräs Ruostumattoman teräksen koostumuksen

määritys
röntgenfluoresenssispektrometrialla (Cr,

Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Nb, P, Si, Sn, Ti,
W, V)

ASTM E572-21, muunneltu Tornio

Ruostumaton teräs Ruostumattoman teräksen koostumuksen

määritys optisella emissiospektrometrialla
(Al, As, B, C, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Nb,

N, P, Si, S, Sn, Ti, W, V) 

ASTM E1086-22, muunneltu Tornio

Ruostumaton teräs Teräksen hiilen, rikin, typen ja hapen
määritys poltto- ja kantokaasumenetelmillä

ASTM E1019-18 Tornio
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3/6FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA)

Metallisten materiaalien ja metallituotteiden testaus/Rikkova aineenkoetus

Testattava materiaali / tuote
Testattava komponentti /

parametri / ominaisuus

Testausmenetelmä / standardi /

tekniikka
Toimipiste

Metalliset materiaalit Vetokoe huoneenlämpötilassa SFS-EN ISO 6892-1:2019  Tornio

Metalliset materiaalit Vetokoe korotetussa lämpötilassa SFS-EN ISO 6892-2:2018  Tornio

Metalliset materiaalit Brinellin kovuuskoe  SFS-EN ISO 6506-1:2014  Tornio

Metalliset materiaalit Rockwellin kovuuskoe  SFS-EN ISO 6508-1:2023 Tornio

Metalliset materiaalit Vickersin kovuuskoe   SFS-EN ISO 6507-1:2023 Tornio

Metalliset materiaalit Keskimääräisen raekoon määritys ASTM E112-25 Tornio

Metalliset materiaalit

 

Iskukoe SFS-EN ISO 148-1:2016 Tornio

Metalliset materiaalit Vetokoe huoneenlämpötilassa ASTM E8/E8M-24 Tornio



T350, Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas, Laboratoriot

Annex 1, Accreditation scope 

Decision number: T350/M06/2026 

Accreditation requirement standard: SFS-EN ISO/IEC 17025:2017  

Accreditation area: Testinglaboratories 

Decision date: 12.2.2026 

Decision valid until date: 15.1.2029

4/6FINAS belongs to the European co-operation for Accreditation (EA) multilateral recognition agreement (EA MLA)

T350, Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas, Laboratoriot

Sites

Site name Street address Postalcode City Country Site short name

Outokumpu Stainless Oy,

Tornion tehdas,

Laboratoriot

Terästie 1 95490 Tornio Finland Tornio
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Accreditation scope

Material and product testing/Chemistry/ICP methods

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Ferrochrome Al, Co, Mg, Mn, Ni, P, Si, Ti, V, content EN ISO 11885:2007, modified Tornio

Material and product testing/Chemistry/Other methods

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Ferrochrome Al, Co, Mg, Mn, Ni, P, Si, Ti, V, Fe, Cr ISO 12677:2011 Tornio

Material and product testing/Chemistry/Spectrophotometric methods

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Ferrochrome Si, content ISO 4829-1:2018 Tornio

Material and product testing/Chemistry/Titrimetric methods

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Ferrochrome Cr, content ASTM E342-11, modified Tornio

Testing of metallic materials and metal products/Analytics of metals

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Stainless steel Analysis of Stainless Steels by Wavelength

Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometry (Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni,

Nb, P, Si, Sn, Ti, W, V)

ASTM E572-21, modified Tornio

Stainless steel Analysis of Stainless Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry (Al, As, B, C, Cr,

Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Nb, N, P, Si, S, Sn, Ti,
W, V) 

ASTM E1086-22, modified Tornio
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Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Stainless steel Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen,

and Oxygen in Steel by Combustion and

Inert Gas Fusion Techniques

ASTM E1019-18 Tornio

Testing of metallic materials and metal products/Destructive testing

Material / product tested
Component / parameter /

characteristic tested

Test method / standard

specification / techniques
Site

Metallic materials Tensile test SFS-EN ISO 6892-1:2019  Tornio

Metallic materials Tensile test at elevated temperature SFS-EN ISO 6892-2:2018  Tornio

Metallic materials Brinell hardness test  SFS-EN ISO 6506-1:2014  Tornio

Metallic materials Rockwell hardness test  SFS-EN ISO 6508-1:2023 Tornio

Metallic materials Vickers hardness test SFS-EN ISO 6507-1:2023 Tornio

Metallic materials Determining Average Grain Size ASTM E112-25 Tornio

Metallic materials Impact test SFS-EN ISO 148-1:2016 Tornio

Metallic materials Tension test at room temperature ASTM E8/E8M-24 Tornio


