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Ackrediteringens omfattning
Laboratorier

Outokumpu Stainless AB Avesta

Avesta Works/Laboratoriet

Materialprovning

Teknikomrade Parameter Metod

ASTM A370:2017
ASTM E290:2014
ASTM A370:2017
ASTM E21:2009

SS-EN ISO 6892-
1:2016

SS-EN ISO 6892-
2:2011

ASTM A370:2017

Hallfasthetsprovning Bockprovning

Dragprovning

Hardhetsprovning

ASTM E10:2017
ASTM E18:2017

SS-EN ISO 6506-
1:2014

SS-EN ISO 6508-
1:2016

ASTM A370:2017
ASTM A923:2014

Slagprovning

Midtprincip

Brinell
Rockwell
Brinell
Rockwell

Brinell

Rockwell

Charpy

SS-EN ISO 148-1:2016 Charpy

ASTM A1084:2015
ASTM A923:2014

Korrosionsprovning Punktfratning

Provtyp

stal
Metalliska material
stal
Metalliska material

Metalliska material
Metalliska material

stal
stal
Metalliska material
Metalliska material

Metalliska material
Metalliska material

stal

Metalliska material
Metalliska material
Metalliska material

Metalliska material

Sida 1 (2)

Datum

2018-04-13

Ackrediteringsnummer

Flex

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fdilt

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Anmdirkning

Endast kap 15

Endast kap 6-14

Endast metod B

Endast kap 17
Endast kap 18

Endast kap 20-29
Metod B

Metod C
Metod ¢

Bilaga 2
Beteckning

2017/1040
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Bilaga 2

SWEDAC

Swedish Board for Accredtanion snd Conformy Asessment Datum Beteckning
2018-04-13 2017/1040
Teknikomrdade Parameter Metod Miditprincip Provtyp Flex Fdlt Anmdrkning
Korrosionsprovning Punktfratning ASTM G48:2011 Metalliska material Nej Nej MetodA
Strauss test ASTM A262:2015 Metalliska material Nej Nej MetodE
SS-EN ISO 3651- Metalliska material Nej Nej MetodA
2:1998 Metalliska material Nej Nej MetodC
Metallografi ASTM E1245:2008 Metalliska material Nej Nej
Ferrithalt Intern metod; Metalliska material Nej Nej
QF0184 utg 3
Intern metod; Metalliska material Nej Nej
QF0186 utg 1
Intermetalliska faser ASTM A923:2014 Metalliska material Nej Nej MetodA
Intern metod; Metalliska material Nej Nej
QF0094 utg 3
Kornstorlek ASTM E112:2013 Metalliska material Nej Nej

Fordndrade omfattningsrader ar markerade med fetstil.

Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet anda sjalv utfor provtagning omfattas provningen inte av

ackrediteringen.

Synpunkter och tolkningar omfattas inte av ackrediteringen.

Sida 2 (2)



